
汽车防锈蜡技术规范
1． 范围

        本标准规定了汽车防锈蜡的相关技术条件。
      本标准适用于对汽车防锈蜡成品的质量检验。

2． 引用标准

GB/T2361-91


湿热试验方法

GB4929-85
润滑脂滴熔点测定法

SH/T0081-91
烟雾试验方法

3． 汽车防锈蜡概述

1． 组成

该产品由85#微晶蜡、200#溶剂油、防锈剂、防腐剂等组成。

2.   特性

   该产品有优越的防腐蚀、耐高温性能，且外观清爽，不粘尘，不沾灰。

四．技术要求  

（见附表A）
五．样板制备
在成品中随机抽样，喷涂在表面平整的漆件上，然后进行各项功能测试。
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